Karta techniczna

Zaprawa z trasem do klinkieru BOU
(Baumit Klinker S) —

Produkt

Sktad

Wtasciwosci

Przeznaczenie

Dane techniczne

Forma dostawy
Przechowywanie
Gwarancja jakosci

Bezpieczenstwo

Obrébka

-

baumit.com

Fabrycznie przygotowana, sucha zaprawa do murowania na petng spoing z cegiet klinkierowych o niskiej
nasigkliwosci tj. w zakresie 3-8%, z jednoczesnym spoinowaniem. Do stosowania wewnafrz i na zewnafrz.
Barwiona w masie i dostepna w siedmiu kolorach: jasnoszara, szara, ciemnoszara, antracyt, bez, braz,
czarna (oznaczenie koloru podane na opakowaniu).

Cement, tras, odpowiednio dobrane piaski murarskie, domieszki chemiczne, inne dodatki.

Specjalna receptura zawierajaca dodatek trasu, powoduje proces wigzania wolnego wapna w zaprawie, co
ogranicza mozliwos¢ wystepowanie zwigzkdéw powodujacych tworzenie sie na powierzchni zaprawy
wykwitow wapiennych i przebarwien. Jednocze$nie specjalny sktad zaprawy uszczelnia jej mikrostrukture,
powodujac niskg nasigkliwos¢ co skutecznie ogranicza transportowanie wilgoci i zwigzkéw powodujgcych
wykwity solne.

Stuzy do murowania z jednoczesnym spoinowaniem (fugowaniem) muréw z cegty klinkierowej, np. $cian
elewaciji, komindw, czy muréw lub stupkéw ogrodzeniowych. Do stosowania wewnafrz i na zewnatrz.
Produkt przeznaczony do wykonywania muru licowego zewnetrznego i wewnetrznego z cegiet klinkierowych
o niskiej nasigkliwosci (3-8%).

Wielko$¢ ziarna: 0-3mm

Klasa wytrzymato$ci na Sciskanie: M10/Typ G

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): = 1,5 N/mm?

Wspbtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 WimK

Trwato$¢: mrozoodporna

Gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 1650 kg/m?3

Zuzycie wody: ok. 3,5 1./ worek

Zuzycie materiatu: W zaleznosci od grubo$ci spoiny, grubosci muru,

rodzaju i rozmiaru uzytych cegiet.
ok. 40-45 kg/m?2 muru o grubosci 12 cm
i spoinie 10 mm
ok. 100 kg/m2 muru o grubosci 25 cm
i spoinie 10 mm
Wydajnos¢: ok. 15 |. gotowej zaprawy z worka

Worek 25 kg; 54 wor./pal.= 1350kg;
W suchym miejscu, na paletach drewnianych - 12 miesigcy
Stata kontrola jako$ci w laboratorium zaktadowym.

Nalezy zapozna¢ sie z Kartg Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31) dostepng
na zadanie lub na stronie www.baumit.pl

1. Mieszanie

Zaprawa murarska do Klinkieru Baumit Klinker S moze by¢ wymieszana z wodg za pomocg elektrycznej
mieszarki recznej, betoniarki wolnospadowej lub mieszarki przeptywowej. W przypadku mieszania w
betoniarce wolnospadowej lub w betoniarce o obiegu wymuszonym dodaje sie najpierw wode (ok. 3,5-4 |
na worek 25 kg), a nastepnie wsypuje suchg zaprawe . Czas mieszania ok. 2-3 minuty. Miesza¢ zawsze
catq zawarto$¢ worka. Do kazdego worka nalezy dodawac takg sama ilo$¢ wody. W mieszarce przeptywowej
podawanie wody i ustalanie odpowiedniej konsystencji sterowane jest automatycznie. Zaprawa po
wymieszaniu powinna mie¢ gestoplastyczng konsystencje jednorodnej masy. Szczegblng uwage nalezy
zwrdci¢ na ilos¢ dozowanej wody, poniewaz przedozowanie wody pogarsza wilasnosci zaprawy
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(nasiakliwos¢, wytrzymato$C, odpornoS¢ zaprawy na czynniki zewnetrzne i jest gtéwng przyczyng
wystepowania wykwitow na licu wykonanego muru).

2. Murowanie

Cegta uzywana do murowania powinna by¢ czysta, sucha, nie zmrozona. W przypadku wznoszenia muru,
zabezpieczy¢ fundament izolacjq przeciwwilgociowg przed kapilamym podciaganiem wody. Murowaé z
zaprawy na peing spoing z jednoczesnym fugowaniem spoiny. Ksztattowanie fugi (spoiny) wykonywaé
podczas twardnienia zaprawy, przy pomocy kielni — fugownicy. Murowanie powinno odbywac si¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Przy murowaniu nalezy przestrzega¢ zalecen producenta cegiet klinkierowych.
Po kazdym etapie murowania i w trakcie procesu schnigcia i twardnienia zaprawy nalezy zabezpieczy¢ mur
(np. przez przykrycie foliag) przed opadami, wiatrem i nadmiernym naslonecznieniem, zapewniajac
jednoczesnie mozliwo$¢ swobodnego przeptywu powietrza potrzebnego do wiasciwego przebiegu procesu
wigzania i dojrzewania zaprawy. Po wymurowaniu, wykonane elementy takie jak mury, stupki oraz przesta
nalezy od géry wieficzy¢ elementami umozliwiajacymi odpowiednig ochrone konstrukcji przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych (np. wody deszczowej), poprzez montaz daszkow lub innych ksztattek.

Wskazowki Temperatura otoczenia, podioza i materiatu w czasie obrébki i procesu wigzania nie powinna by¢ nizsza niz
+5°C i wyzsza niz +25°C. Nie murowa¢ w czasie deszczu i mgly, a takze w czasie bezposredniego
nastonecznienia. Do zaprawy dodawa¢ wylacznie czystej chiodnej wody. Nie dodawac¢ innych dodatkdw (np.
$rodkéw przeciwmrozowych). Swiezg zaprawe nalezy zuzyé - w zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych - w
ciggu 1 - 2 godzin od jej przygotowania. Gestniejacq zaprawe ponownie przemieszac, nie dodajgc wody.
Stwardniatg zaprawe, usunaé i nie uzywaé ponownie.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu 0 nasze do$wiadczenia i aktualny stan wiedzy sa niewiazace i nie
uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na wiasng odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych
produktéw do przewidzianego zastosowania. Nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian, ktére stuzg technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub jego
zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej wcze$niejsze jej wersje traca waznos$c. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg
nasze "Ogolne warunki uméw" znajdujace sie w katalogach produktow. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego
przedstawiciela regionalnego.
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